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Crystallographic texture of titan alloy VT1-0 is explored after twist extrusion (TE). It is shown that forming of the texture in the process of TE can be caused by not only action of the basal, prismatic, pyramidal sliding and twinning but also by swirling motion (similar to the turbulent flow of liquid) of fragments of granulated grains.

Исследована кристаллографическая текстура сплава титана ВТ1-0 после винтовой экструзии (ВЭ). Показано, что формирование текстуры в процессе ВЭ может быть обусловлено не только действием базисного, призматического, пирамидального скольжения и двойникования сжатия, но и вихревым движением фрагментов измельчающихся зерен, подобным турбулентному течению жидкости.

Досліджено кристалографічна текстура сплаву титана ВТ1-0 після гвинтовій екструзії (ГЕ). Показано, що формування текстури в процесі ГЕ може бути обумовлене не тільки дією базисного, призматичного, пірамідального ковзання і двйникування, але й вихровим рухом фрагментів зерен, що подрібнюються, подібним до турбулентної течії рідини.

